M LUKOI L LLK LUBRICANTS ROMANIA

OIL COMPANY

ULEI PENTRU LAGARE
L 320

o Uleiul L 320 se obtine din uleiuri minerale rafinate, cu proprietati naturale superioare.

e Se utilizeaza la ungerea lagarelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei si hartiei, ca lubrifiant pentru lagare,
masini unelte si transmisii mecanice cu solicitari medii, pe baza de prescriptii.

o Conditiile de calitate pentru uleiul L 320, extrase din STAS 10580-87, sunt urmatoarele:

Nr CONDITII DE METODA DE
crt ColE R ADMISIBILITATE iNCERCARE
SR EN ISO 3675/C91
1 Densitate relativa la 15°C, max. 0,915 ASTM D 1298
ASTM D 7042
SR EN ISO 3104/AC
2 Viscozitate cinematica la 40°C, mm?2/s (cSt) 288...352 ASTM D 445
ASTM D 7042
3 Punct de inflamabilitate, M, °C, min. 220 STAS 5489
o STAS 6170
4 Punct de curgere, °C, max. 4 ASTM D 97
SR EN ISO 6245
b Cenusa, %, max. 0,01 ASTM D 482
6 Indice de neutralizare, mg KOH/g, max. 0,07 ASTM D 974
7 | Aciditate minerala si alcalinitate lipsa STAS 22
. . L SR 13484
8 Continut de apa ,% lipsa ASTM D 95
STAS 55
9 Indice de viscozitate, min. 85~ ASTM D 2270
ASTM D 7042
. SR SO 6615
10 | Cifra de cocs, %, max. 1,0 ASTM D 189
11 | Substante insolubile in solventi organici, % lipsa STAS 33
. SR ISO 2049
12 | Culoare, unitati ASTM, max. 7 ASTM D 1500

* valoare realizata fara adaos de ameliorator de indice de viscozitate

e Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se face conform STAS 4225 si a instructiunilor / procedurilor
interne S.C. LLK LUBRICANTS ROMANIA S.R.L
e Termenul de garantie, la stocare, este de 5 ani de la data fabricatiei.
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